Нормируемые показатели механических свойств углеродистых сталей

обыкновенного качества по ГОСТ 380-71
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Примечания: 1. Для листовой и фасонной стали толщиной s>= 20 мм значение предела текучести допускается на 10МПа ниже по сравнению с указанным. 2. При s<20 мм диаметр оправки увеличивается на толщину образца.

